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 Kloknerův ústav byl založen v roce 1921 pod názvem Výzkumný a 

zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních 

 Iniciátorem, zakladatelem a prvním přednostou byl profesor ČVUT 

- František Klokner, jehož jméno ústav v současnosti nese. 

 Kloknerův ústav se řadí mezi čtyři nejstarší samostatná vědecká 

pracoviště v Evropě 
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 diagnostika stavebních konstrukcí a zkoušení       

stavebních hmot a dílců  

 vědecká a výzkumná činnost 

 vzdělávání 

 národní a mezinárodní standardizace 

 činnost spojená s akreditovanou zkušební             

laboratoří 

 odborné a poradenské činnosti 

 - spolupráce s průmyslem a veřejnou správou 
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Kloknerův ústav se zabývá širokým spektrem aktivit: 



 Oddělení spolehlivosti konstrukcí 

 Oddělení mechaniky 

 Oddělení stavebních materiálů 

 Experimentální oddělení 

 Akreditovaná zkušební laboratoř 
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Velmi různorodá činnost – ve všech projektech má chemie své zastoupení 

- Analýza vstupních materiálů 

- Analýza fázového rozhraní mezi jednotlivými materiály 

- Analýza materiálů po optimalizovaném návrhu 

- Analýza složek po zkouškách odolnosti vyvinutého materiálu 

 Zvýšení životnosti a urychlení výstavby infrastrukturních dopravních staveb 

využitím moderního vysokohodnotného materiálu UHPC. 

 Betony s mimořádnou odolností vůči působení agresivních médií 

 Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra 

vysokohodnotným betonem (UHPC) za vysokých teplot 

 Výzkum a vývoj nových podlahových vsypů s obsahem recyklovaných surovin se 

zaručenými vlastnostmi 

 Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách 

 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 

Grantové projekty (GAČR, TAČR, NAKI, MPO,  zahraniční COST) 
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Spolupráce s průmyslem a státní správou – zakázková činnost 

 Libeňský most 

 Hlávkův most  

 Most Legií 

 Palackého most 

 Železniční most Výtoň 

 Negrelliho viadukt 

Stavebně technické průzkumy 

Velké téma – mosty v ČR 

 Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

 Obchodní dům Kotva 

 Elektrárna Prunéřov II 

 Hotel Evropa na Václavském náměstí 
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Chemické analýzy 

 Nejdůležitější je rozhodnout co od chemické analýzy očekáváme – 

jaký typ zvolit 

 Důkladná příprava vzorků 

 Pokud složky, které potřebujeme znát jsou rozpustné ve vodě, dělá se 

výluh a analyzuje se vodný výluh – kapilární elektroforéza, iontová 

chromatografie 

 Mineralogické složení – XRD 

 Prvková analýza XRF 

 Termická analýza 

 Mikroskopická analýza 

 Analýza korozních produktů 

 Stratigrafie ochranných nátěrů 
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Děkuji Vám za 

pozornost. 


